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LEVANTADO TIPO “S/N”

O

\J
>
481 laroca

L <«

Mortero predosificado en seco, compuesto por 4]
z

cemento, aridos calizos bien graduados triturados Fi

de Omm a 2mm. Proporcién dosificada para
alcanzar la resistencia de diseno.

NORMAS CON LAS QUE ¢ COGUANOR NTG - 41050
CUMPLE: e COGUANOR NTG - 41003h4
e COGUANOR NTG - 41017h7

MORTERO PARA LEVANTADO
PREMEZCLADO SECO_
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INFORMACION TECNICA

i i 1 Contenido
Resistencia a la Densidad Cantidad | Tamarno E d y ML Retencié
MORTERO Y : estado deagua | max. SPSSOIRIE Duracién eaire [ketencion
COLIEE ASCIEE fresco por bolsa | Nominal | @Plicacion 41"3';%7 de agua
750 PSI 6 meses en
TIPON (53kg/cm?) +/-34 +/-28 7a8 10mm | envase original Mavor a
2190kg/m?| unidades | unidades| litros/ | 1Tmm minimo | 2 partir de la 3% 7>El)°/
TIPO S 1800 PSI de T4cm | de 19cm | bolsa fecha de °
(126kg/cm?) fabricacion
USO Y APLICACIONES

e Albanileria armada, reforzada y combinada.
* Blogues de concretos fabricados a maquina o artesanal.
e Ladrillos fabricados a maquina o artesanal.

BENEFICIOS

e Facil aplicacion.

e Consistencia pastosa.

e Control de dosificacion por peso.

e Control de inventario.

e Control de costos por m?.

e Control de rendimientos.

e Control de desperdicio.

e Granulometria controlada.

¢ Traslado de sacos por nivel en edificios.




MORTERO PARA
LEVANTADO TIPO “S/N”

INSTRUCCIONES DE PREPARACION

e Vaciar el Mortero Para Levantado Tipo S/N La Roca® en un area sin contaminaciones.
e Mezclar el contenido de la bolsa de forma uniforme.

e Agregar de 7 a 8 litros de agua. Utilizar mas agua de lo indicado baja la resistencia.

e Mezclar hasta obtener una consistencia pastosa, uniforme libre de grumos.

 Las de las unidades a pegar deberan encontrarse libres de particulas sueltas, polvo u otros elementos que
impidan una buena adherencia.

e Las unidades de mamposteria no deben quitar ni entregar humedad al mortero.

RENDIMIENTO: +/-34 Blocks de 14 cm | +/-28 Blocks de 19 cm

RECOMENDACIONES

* Asegurese que la bolsa esté sellada.

e Las bolsas deben permanecer en lugares secos y sobre tarimas. No agregue mas agua a la mezcla después
de iniciado su fraguado.

e No anada cemento o arena a la mezcla.

e Utilice herramientas libres de 6xido o residuos, y para un mezclado eficiente utilice un mezclador mecanico.
* Preparare solo la cantidad de mortero que se utilizard en 30 minutos.

e Utilizar el contenido total de la bolsa para asegurar los resultados deseados.

e El curado del mortero es necesario para garantizar su desempeno.
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Utilice equipo de trabajo adecuado: casco, En caso de contacto con los ojos, Consulte a un médico si observa
mascarilla, anteojos, guantes y botas. lavese con abundante agua. irritacion en la piel.

SERVICIO AL CLIENTE
J laroca

Llama o escribe al (© 2209-4141

sac(dlaroca.com.gt

@ @LaRocagt



https://laroca.com.gt
https://www.facebook.com/LaRocagt

